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Ubersicht der Symbole
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Spiralbohrer
mit Morsekegelschaft

Schnellarbeitsstahl

Schnellarbeitsstahl
rollgewalzt

Blanke Oberflache

Goldene Oberflache

Schwarzoxidierte Oberflache

Blanke /
Schwarzoxidierte Oberflache

rechtsschneidend

Spitzenwinkel
z.B. 130°

§ Toleranz

z.B. h8

Dreiflachenschaft
z.B.ab @ 4,0 mm

J
é’é‘ Kurze Spiralbohrer
mit Zylinderschaft
) i
0 Uberlange Spiralbohrer
E mit Zylinderschaft

Schnellarbeitsstahl
geschliffen

CO 5 Schnellarbeitsstahl

mit 5 % Cobaltanteil, geschliffen

Goldene /
Schwarzoxidierte Oberflache

TiN

TiN Beschichtung

TiCN Beschichtung

linksschneidend
Spiralwinkel
z.B. 40°

Zylinderschaft

Weldonschaft

hj NEU bei RUKO

)
I—m Lange Spiralbohrer
mit Zylinderschaft

40 Extra kurze Spiralbohrer
mit Zylinderschaft

C08 Schnellarbeitsstahl
mit 8 % Cobaltanteil, geschliffen

53
Hartmetall

. TiAIN Beschichtung

AITiN Beschichtung

TECRONA Beschichtung

Bohrtiefe
z.B. 5 x Durchmesser

‘7 Zentrierwinkel
o z.B.60°

m
: Abgesetzter Schaft

Morsekegelschaft

Sehr gut geeignet fir den
portablen Einsatz in Bohrmaschinen
und Akku-Bohrschraubern




Ubersicht der Symbole

Spiralwinkel: 25-30°
Nutprofil: normal
Kern: normal
Spitzenwinkel: 118°
Spitzenanschlifft:  Form C

Spiralwinkel: 38°

Kern: sehr dick
Spitzenwinkel: 130°
Spitzenanschliff:  Form C

Spiralwinkel: 36°
Nutprofil: normal
Kern: verdickt
Spitzenwinkel: 130°
Spitzenanschliff.:  Form C

Spiralwinkel: 40°

Kern: sehr dick
Spitzenwinkel: 130°
Spitzenanschliff: ~ Form U

Spiralwinkel: 36°
Nutprofil: normal
Kern: verdickt
Zentrierwinkel: 130°
Spitzenanschliff:  Form C

Spiralwinkel: 25-30°
Nutprofil: normal
Kern: normal
Spitzenwinkel: 90°

Spiralsteigung

Kern

Nutprofil: breit, mit gerundeten hinteren Kanten

Nutprofil: breit, mit gerundeten hinteren Kanten

Spitzenanschliff:  lediglich Nut ausgeschliffen

Nutprofil Spitzenanschliff

Spiralwinkel:
Nutprofil:
Kern:
Spitzenwinkel:

Spitzenanschiliff:

Spiralwinkel:
Nutprofil:
Kern:
Spitzenwinkel:

Spitzenanschliff:

Spiralwinkel:
Nutprofil:
Kern:
Spitzenwinkel:

Spitzenanschiliff:

Spiralwinkel:
Nutprofil:
Kern:
Spitzenwinkel:

Spitzenanschliff:

Spiralwinkel:
Nutprofil:
Kern:
Spitzenwinkel:

Spitzenanschliff:

Spiralwinkel:
Nutprofil:
Kern:
Spitzenwinkel:

Spitzenanschiliff:

40°

breit, mit gerundeten hinteren Kanten
dick

130°

Form C

35-40°

breit, fir bessere Spanabfuhr
normal

130°

Form C

40°

breit, fur bessere Spanabfuhr
normal

135°

Form C

36°
normal
verdickt
130°
Form C

25-30°
normal
normal
130°

Form C

25-30°

normal

normal

120°

lediglich Nut ausgeschliffen

Spitzenwinkel
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Anschliffe und Ausspitzungen nach DIN 1412

CEEEEEE

Form N: Kegelmantelschliff Normalschliff

Anwendung: Fur alle Gblichen Bohrarbeiten in Stahl, Buntmetallen und Kunststoffen. Die Spitzenwinkel richten
sich nach der Zerspanbarkeit der Werkstoffe. Vorteile: Kraftige Hauptschneiden, unempfindlich gegen Stof? und Sei-
tenkrafte. Einfacher Anschliff von Hand mdglich. Nachteile: Breite Querschneide erfordert hohe Vorschubkraft.

Form A: Ausgespitzte Querschneide

Anwendung: Fiir alle tiblichen Bohrarbeiten bei Bohrern mit starkem Kern, bei groBen Bohrerdurchmessern zum
Bohren ins volle Material. Vorteile: Gute Zentrierung beim Anbohren durch Verkiirzung der Querschneidenlange
auf 1/10 des Bohrerdurchmessers und Verringerung der Vorschubkraft. Nachteile: Zusatzliche Schleifarbeit.

Form B: Ausgespitzte Querschneide mit korrigierter Hauptschneide

Anwendung: Bei Bohrern fiir Stéhle mit hoher Festigkeit, fir Manganstéhle mit tber 10 % Mn, fur harte Feder-
stahle und zum Aufbohren. Vorteile: Unempfindlich gegen StoR3, einseitige Belastung und Seitenkréfte. Kein Einhaken bei
dinnwandigen Werkstiicken. Nachteile: Hohe Vorschubkraft, Neigung zum Verlaufen, Mehraufwand beim Nachschleifen.

Form C: Kreuzanschliff

Anwendung: Fur Bohrungen in Graugul3, Temperguf3 und Schmiedestiicke. Vorteile: Schonung der Schneidenecken
durch verlangerte Hauptschneiden, unempfindlich gegen StoR3, gute Wérmeableitung — dadurch verbesserte Standzeit.
Nachteile: Mehraufwand beim Nachschleifen.

Form D: Anschliff fur Grauguf3

Anwendung: Bei Bohrern mit sehr starkem Kern fur besonders zéhe, harte Werkstoffe und bei Tieflochbohrern.
Vorteile: Gute Zentrierung, geringe Vorschubkraft. Durch Spanverteilung verbesserter Spantransport.
Nachteile: Einwandfreier Nachschliff nur maschinell méglich.

Form E: Zentrumspitze

Anwendung: Zum Bohren von Blechen und weichen Werkstoffen, fir Sacklécher mit ebenem Grund.

Vorteile: Gute Zentrierung, geringe Gratbildung beim Durchbohren, genaue Bohrung in diinnen Blechen und
Rohren, kein Einhaken. Lieferbar ab @ 2,5 mm. Nachteile: Empfindlich gegen Sto3 und einseitige Belastung.
Einwandfreier Anschliff nur maschinell moglich.

Sonstige Anschliffe und Ausspitzungen

i3

Form U: Sonderanschliff

Anwendung: Bei Bohrern mit stabilem, automationsgerechtem Profil, engnutig mit starkem Kern.
Vorteile: Sehr gutes Eigenzentrierverhalten bei Anwendung hdchster Schnittwerte. Kurze Spéne durch
konkave Schneiden. Nachteile: Erfordert Mehraufwand beim Nachschleifen.




Verwendung der Bohrer und Schneidbedingungen

Material Empfohlene Anwendung Kuhlung  Schnitt- Bohrerdurchmesser d [mm]

geschwin-

digkeit
v [m/min] 2 4 6 9 12
Haupt- Alternativ-
vorschlag vorschlag Vorschub f [mm/Umdrehung]

Automatenstahl 350-500 N/mm2 214 ... 258.../202 ... E 30-40 0,05 0,1 0,125 0,16 0,2
Automatenstahl 500-900 N/mm2 214 .. 228...1202 ... E 25-30 0,04 0,08 0,1 0,125 0,16
Baustahl bis 500 N/mm?2 214 .. 258.../202 ... E 30-40 0,04 0,08 0,1 0,125 0,16
Baustahl 500-900 N/mm?2 214 ... 228...1202 ... E 20-25 0,032 0,063 0,08 0,1 0,125
Unlegierter Einsatzstahl bis 600 N/mm? 214 ... 258 ...1202 ... E 25-35 0,05 0,1 0,125 0,16 0,2
Legierter Einsatzstahl 500-900 N/mm?2 214 ... 228...1202 ... E 20-25 0,4 0,08 0,1 0,125 0,16
Legierter Einsatzstahl 900-1200 N/mm? 282..E 281..E/202...E E, O 10-15 0,025 0,05 0,063 0,08 0,1
Nitrierstahl 700-900 N/mm?2 282..E 228../1202...E E 15-20 0,032 0,063 0,08 0,1 0,125
Vergliteter Nitrierstahl 800-1250 N/mm2 282..E 228 ... E, O 8-12 0,025 0,05 0,063 0,08 0,1
Weichstahl zur Vergutung 500-750 N/mm2 214 ... 228 ...1202 ... E 25-35 0,04 0,08 0,1 0,125 0,16
Unlegierter Einsatzstahl zur Vergutung 700-1000 N/mm?2 282 ...E 228 .../1284..E E 15-20 0,04 0,08 0,1 0,125 0,16
Legierter Stahl zur Vergiitung 900-1250 N/mm?2 282 ...E 228...1284 ...E E,O 10-15 0,032 0,063 0,08 0,1 0,125
Manganstahl mit einem Gehalt tiber 10 % Mn 282 ... E 281...E/202...E E, O 3-6 0,2 0,04 0,063 0,08 0,1
Unlegierter Werkzeugstahl 700-900 N/mm? 282 .. E 228../1202 .. E E 14-18 0,032 0,063 0,08 0,1 0,12
Legierter Werkzeugstahl 850-1250 N/mm?2 282..E 228 ... E, O 8-12 0,025 0,05 0,063 0,08 0,1
Hitzebestandiger Stahl 450-600 N/mm?2 281...E 281 ... EF [e] 15-20 0,032 0,063 0,08 0,1 0,125
Rostfreie Stahle 215.. 281..E E,O 6-10 0,02 0,032 0,05 0,08 0,1
Legierungen Hastelloy, Inconel, Nimonic 281 ...E 281 ...EF (@] 3-6 0,02 0,04 0,063 0,08 0,125
Grauguf3 HB 180-240 214 ... 228 ... E, DL 30-40 0,05 0,1 0,125 0,16 0,2
Grauguf3 HB 240-300 214 ... 228 ... E, DL 20-30 0,05 0,1 0,125 0,16 0,2
Tempergu3 HB 180-240 214 ... 228 ... DL 20-30 0,05 0,1 0,125 0,16 0,2
Aluminium 280... 258 ... E 50-80 0,05 0,1 0,125 0,16 0,2
Alu. Legierungen m. e. Gehalt bis 10 % Si u. 180 N/mm?2 280 ... 258 ... E 40-65 0,063 0,1255 0,16 0,2 0,25
Alu. Legierungen / Gehalt bis 10 % Si u. 150-250 N/mm2 214 ... 202 ... E 30-50 0,063 0,1255 0,16 0,2 0,25
Kupfer 200-400 N/mm?2 280 ... 228 ... E, O 30-40 0,05 0,1 0,125 0,16 0,2
Sprédes Messing mit kurzem Span 350-550 N/mmz2 281 ...E 281 ...EF E,O 60-80 0,063 0,1255 0,16 0,2 0,25
Z&hes Messing mit langem Span 250-550 N/mm?2 280 ... 280 ... E,O 30-50 0,063 0,1 0,125 0,16 0,2
Bronze 200-500 N/mm?2 280 ... 280 ... E,O 20-40 0,05 0,08 0,125 0,16 0,2
Bronze 500-800 N/mmz2 214 .. 258 ... E, O 15-30 0,05 0,08 0,125 0,16 0,2
Magnesiumlegierungen-Elektron 281..E 281 ... EF - 60-100 0,08 0,125 0,016 0,02 0,25
Zink, Zinklegierungen 214 ... 258 ... E 35-45 0,05 0,1 0,125 0,16 0,2
Titanlegierungen bis 700 N/mm2 281 ...E 281 ...EF (@] 3-6 0,03 0,05 0,063 0,08 0,1
Titanlegierungen 700-1000 N/mmz2 281 ...E 281 ...EF (@] 3-6 0,02 0,04 0,05 0,063 0,08
Silber 214 ... 258 ... E 30-40 0,05 0,08 0,1 0,125 0,16
Duromoren 281..E 281 .. EF DL 10-20 0,04 0,08 0,1 0,125 0,16
Thermoplasten 280 ... 280 ... W, DL 20-40 0,05 0,1 0,125 0,16 0,2
Plexiglas 280... 280... w 15-25 0,05 0,08 0,125 0,16 0,2
Geschichtete Mat. (Papier, Holz) langs der Schicht 280 ... 280 ... DL 15-25 0,05 0,08 0,125 0,16 0,2

E = Emulsion / O = Schneiddl / DL = Druckluft / W = Wasser
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Schnittgeschwindigkeit Vc = m/min
Bohrer

@ mm 4 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60 80 100
Drehzahl U/min

10 1274 1911 2548 3185 3822 4777 5732 6369 7962 9554 11146 12739 15924 19108 25478 31847
15 849 1274 1699 2123 2548 3185 3822 4246 5308 6369 7431 8493 10616 12739 16985 21231
2,0 637 955 1274 1592 1911 2389 2866 3185 3981 4777 5573 6369 7962 9554 12739 15924
2,5 510 764 1019 1274 1529 1911 2293 2548 3185 3822 4459 5096 6369 7643 10191 12739
3,0 425 637 849 1062 1274 1592 1911 2123 2654 3185 3715 4246 5308 6369 8493 10616
3,5 364 546 728 910 1092 1365 1638 1820 2275 2730 3185 3640 4550 5460 7279 9099
4,0 318 478 637 796 955 1194 1433 1592 1990 2389 2787 3185 3981 4777 6369 7962
4,5 283 425 566 708 849 1062 1274 1415 1769 2123 2477 2831 3539 4246 5662 7077
5,0 255 382 510 637 764 955 1146 1274 1592 1911 2229 2548 3185 3822 5096 6369
55 232 347 463 579 695 869 1042 1158 1448 1737 2027 2316 2895 3474 4632 5790
6,0 212 318 425 531 637 796 955 1062 1327 1592 1858 2123 2654 3185 4246 5308
6,5 196 294 392 490 588 735 882 980 1225 1470 1715 1960 2450 2940 3920 4900
7,0 182 273 364 455 546 682 819 910 1137 1365 1592 1820 2275 2730 3640 4550
7,5 170 255 340 425 510 637 764 849 1062 1274 1486 1699 2123 2548 3397 4246
8,0 159 239 318 398 478 597 717 796 995 1194 1393 1592 1990 2389 3185 3981
8,5 150 225 300 375 450 562 674 749 937 1124 1311 1499 1873 2248 2997 3747
9,0 142 212 283 354 425 531 637 708 885 1062 1238 1415 1769 2123 2831 3539
9,5 134 201 268 335 402 503 603 670 838 1006 1173 1341 1676 2011 2682 3352
10,0 127 191 255 318 382 478 573 637 796 955 1115 1274 1592 1911 2548 3185
11,0 116 174 232 290 347 434 521 579 724 869 1013 1158 1448 1737 2316 2895
12,0 106 159 212 265 318 398 478 531 663 796 929 1062 1327 1592 2123 2654
13,0 98 147 196 245 294 367 441 490 612 735 857 980 1225 1470 1960 2450
14,0 91 136 182 227 273 341 409 455 569 682 796 910 1137 1365 1820 2275
15,0 85 127 170 212 255 318 382 425 531 637 743 849 1062 1274 1699 2123
16,0 80 119 159 199 239 299 358 398 498 597 697 796 995 1194 1592 1990
17,0 75 112 150 187 225 281 337 375 468 562 656 749 937 1124 1499 1873
18,0 71 106 142 177 212 265 318 354 442 531 619 708 885 1062 1415 1769
19,0 67 101 134 168 201 251 302 335 419 503 587 670 838 1006 1341 1676
20,0 64 96 127 159 191 239 287 318 398 478 557 637 796 955 1274 1592
21,0 61 91 121 152 182 227 273 303 379 455 531 607 758 910 1213 1517
22,0 58 87 116 145 174 217 261 290 362 434 507 579 724 869 1158 1448
23,0 55 83 111 138 166 208 249 277 346 415 485 554 692 831 1108 1385
24,0 53 80 106 133 159 199 239 265 332 398 464 531 663 796 1062 1327
25,0 51 76 102 127 153 191 229 255 318 382 446 510 637 764 1019 1274
26,0 49 73 98 122 147 184 220 245 306 367 429 490 612 735 980 1225
27,0 47 71 94 118 142 177 212 236 295 354 413 472 590 708 944 1180
28,0 45 68 91 114 136 171 205 227 284 341 398 455 569 682 910 1137
29,0 44 66 88 110 132 165 198 220 275 329 384 439 549 659 879 1098
30,0 42 64 85 106 127 159 191 212 265 318 372 425 531 637 849 1062
31,0 41 62 82 103 123 154 185 205 257 308 360 411 514 616 822 1027
32,0 40 60 80 100 119 149 179 199 249 299 348 398 498 597 796 995
33,0 39 58 7 97 116 145 174 193 241 290 338 386 483 579 772 965
34,0 37 56 75 94 112 141 169 187 234 281 328 375 468 562 749 937
35,0 36 55 73 91 109 136 164 182 227 273 318 364 455 546 728 910
36,0 35 53 71 88 106 133 159 177 221 265 310 354 442 531 708 885
37,0 34 52 69 86 103 129 155 172 215 258 301 344 430 516 689 861
38,0 34 50 67 84 101 126 151 168 210 251 293 335 419 503 670 838
39,0 33 49 65 82 98 122 147 163 204 245 286 327 408 490 653 817
40,0 32 48 64 80 96 119 143 159 199 239 279 318 398 478 637 796
41,0 31 47 62 78 93 117 140 155 194 233 272 311 388 466 621 7
42,0 30 45 61 76 91 114 136 152 190 227 265 303 379 455 607 758
43,0 30 44 59 74 89 111 133 148 185 222 259 296 370 444 598 741
44,0 29 43 58 72 87 109 130 145 181 217 253 290 362 434 579 724
45,0 28 42 57 71 85 106 127 142 177 212 248 283 354 425 566 708
46,0 28 42 55 69 83 104 125 138 173 208 242 277 346 415 554 692
47,0 27 41 54 68 81 102 122 136 169 203 237 271 339 407 542 678
48,0 27 40 53 66 80 100 119 133 166 199 232 265 332 398 531 663
49,0 26 39 52 65 78 97 117 130 162 195 227 260 325 390 520 650
50,0 25 38 51 64 76 96 115 127 159 191 223 255 318 382 510 637

Werkstoff Schnittgeschw. Kahl- Werkstoff Schnittgeschw. Kahl-

Ve m/min schmierstoff Ve m/min schmierstoff
unlegierte Baustahle < 700 N/mm? 30- 35 Schneidspray CuZn-Legierungen zéh 35-60 Druckluft
legierte Baustéahle > 700 N/mm?2 20- 25 Schneidspray Al-Legierungen bis 11 % Si 30 - 50 Schneidspray
legierte Stahle < 1000 N/mm?2 20- 25 Schneidspray Thermoplaste 20-40 Wasser
GuBeisen < 250 N/mm?2 15- 25 Druckluft Duroplaste mit anorgan. Fullung 15-25 Druckluft
GuBeisen > 250 N/mm?2 10- 20 Druckluft Duroplaste mit organ. Fullung 15-35 Druckluft
CuZn-Legierungen sprode 60 - 100 Druckluft




Schnittgeschwindigkeit Vc = m/min

Bohrer
@ Zoll 4 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60 80 100
Drehzahl U/min
/16 800 1190 1590 1990 2390 2990 3580 3980 4980 5970 6970 7960 9950 11940 15920 19900
5/64 640 960 1270 1590 1910 2390 2870 3180 3980 4780 5570 6370 7960 9550 12740 15920
3/32 530 800 1060 1330 1590 1990 2390 2650 3320 3980 4640 5310 6630 7960 10620 13270
/64 450 680 910 1140 1360 1710 2050 2270 2840 3410 3980 4550 5690 6820 9100 11370
/g 400 600 800 1000 1190 1490 1790 1990 2490 2990 3480 3980 4980 5970 7960 9950
964 350 530 710 880 1060 1330 1590 1770 2210 2650 3100 3540 4420 5310 7080 8850
5/32 320 480 640 800 960 1190 1430 1590 1990 2390 2790 3180 3980 4780 6370 7960
11/64 290 430 580 720 870 1090 1300 1450 1810 2170 2530 2900 3620 4340 5790 7240
3/16 270 400 530 660 800 1000 1190 1330 1660 1990 2320 2650 3320 3980 5310 6630
13/64 240 370 490 610 730 920 1100 1220 1530 1840 2140 2450 3060 3670 4900 6120
/32 230 340 450 570 680 850 1020 1140 1420 1710 1990 2270 2840 3410 4550 5690
15/64 210 320 420 530 640 800 960 1060 1330 1590 1860 2120 2650 3180 4250 5310
14 200 300 400 500 600 750 900 1000 1240 1490 1740 1990 2490 2990 3980 4980
17/ea 190 290 380 480 570 710 860 950 1190 1430 1660 1900 2380 2850 3800 4750
9/32 180 270 360 450 540 670 810 900 1120 1350 1570 1790 2240 2690 3590 4490
19/64 170 250 340 420 510 640 760 850 1060 1270 1490 1700 2120 2550 3400 4250
5/16 160 240 320 400 480 600 730 810 1010 1210 1410 1610 2020 2420 3230 4030
21/64 150 230 310 380 460 580 690 770 960 1150 1340 1530 1920 2300 3070 3840
11/32 150 220 290 370 440 550 660 730 920 1100 1280 1460 1830 2200 2930 3660
23/ea 140 210 280 350 420 520 630 700 870 1050 1220 1400 1750 2100 2800 3500
3/g 130 200 270 340 400 500 600 670 840 1010 1170 1340 1680 2010 2680 3350
25/64 130 190 260 320 390 480 580 640 800 970 1130 1290 1610 1930 2570 3220
13/32 120 190 250 310 370 460 560 620 770 930 1080 1240 1550 1860 2470 3090
27/64 120 180 240 300 360 450 540 600 740 890 1040 1190 1490 1790 2380 2980
7/16 110 170 230 290 340 430 520 570 720 860 1000 1150 1430 1720 2300 2870
29/64 110 170 220 280 330 420 500 550 690 830 970 1110 1380 1660 2220 2770
15/32 110 160 210 270 320 400 480 540 670 800 940 1070 1340 1610 2140 2680
31/p4 110 160 210 260 310 390 470 520 650 780 910 1040 1290 1550 2070 2590
12 110 150 200 250 300 380 450 500 630 750 880 1000 1250 1500 2010 2510
Werkstoff Schnittgeschw. Kuhl- Werkstoff Schnittgeschw. Kuhl-

Ve m/min schmierstoff Ve m/min schmierstoff
unlegierte Baustahle < 700 N/mm? 30- 35 Schneidspray CuZn-Legierungen zéh 35-60 Druckluft
legierte Baustéhle > 700 N/mm?2 20- 25 Schneidspray Al-Legierungen bis 11 % Si 30-50 Schneidspray
legierte Stahle < 1000 N/mm? 20- 25 Schneidspray Thermoplaste 20-40 Wasser
GuReisen < 250 N/mm?2 15- 25 Druckluft Duroplaste mit anorgan. Fullung 15-25 Druckluft
GuReisen > 250 N/mm? 10- 20 Druckluft Duroplaste mit organ. Fullung 15-35 Druckluft
CuZn-Legierungen sprode 60 - 100 Druckluft




